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StoJet PUK  
Repedéstömítő spatulyamassza, rugalmas 
  

Jellemzés  

Rendeltetés Jó tapadás az aljzaton 
Nagyon jó állékonyság függőleges felületen 
Rugalmas 

Feldolgozás Egyszerű feldolgozás 

Alkalmazási terület  

 Kültéri és beltéri felhasználás 
Beton és vasbeton 

Termékcsoport Repedéstömítő spatulyamasszák, rugalmas 

Műszaki adatok  

Jellemző Szabvány/vizsgálati előírás Érték Egység 
Keverék sűrűsége 23°C DIN 53 217 1,6 g/cm3 1) 
Viszkozitás 10°C-on DIN 53 018-1-4.2 - mPa.s 
Viszkozitás 23°C-on DIN 53 018-1-4.2 5) mPa.s 
Viszkozitás 30°C-on DIN 53 018-1-4.2 - mPa.s 
Shore keménység (A/D) 2) DIN 53 505 65 2) - 
Szakítószilárdság TP OS 4 3) N/mm2 4) 
Nem illó rész (szilárdtest-tartalom) VIQP 033 (Sto belső vizsg.) - M-% 

Jellemző adatok 

1) g/cm3 = kg/l 
2) (D) 
3) Minimális érték 
4) N/mm2 =Mpa 
5) tixotróp/szívósan rugalmas 

Feldolgozási tudnivalók  

Aljzat A betonaljzat laza, málló részektől, könnyen leváló rétegektől mentes legyen, nem morzsolódhat 
vagy porlódhat, és mentes legyen másfajta anyagoktól, így pl. nem megfelelő régi bevonatoktól, 
leválasztó anyagoktól, növényektől, kivirágzásoktól. 

Az aljzat előkészítése A repedések területéről ill. oldalairól a cementhabarcsot és más laza réteget, valamint minden, a 
jó tapadást gátló anyagot és szennyeződést alapos szemcseszórással és tisztítással kell eltávolí-
tani. Az ennek során keletkező víz- és pormaradékot is teljesen el kell takarítani. 

Feldolgozási hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +8 °C 
Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +30 °C 

Keverési arány A komponens : B komponens = 6 : 1 súlyrész 

Keverési eljárás Az A komponenst és a B komponenst össze kell önteni, és lassú fordulatú (kb. 200 ford/perc) 
keverő berendezéssel legalább 2 percen át kell keverni, míg csomómentes keveréket kapunk. 
Ügyeljünk rá, hogy az anyag az edény oldaláról és aljáról is felkeveredjen. Az anyagot keverés 
után át kell önteni egy tiszta edénybe, és még kb. 1 percig keverni kell. 

Feldolgozási idő + 10 °C-on kb. 20 perc 
+ 23 °C-on kb. 15 perc 
+ 30 °C-on kb. 8 perc 

Feldolgozás A ragasztható injektálócsonk felragasztása: Acélszöget ütünk a repedésbe. A ragasztási felületet 
ill. az injektálócsonk talplemezét bekenjük StoJet PUK-kal. Az injektálócsonkot ráhúzzuk a szög-
re és a repedésre nyomjuk. A szöget a repedés-lezáró spatulyamassza megkötése után eltávolít-
juk. A repedés lezárása: a repedés teljes hosszában StoJet PUK-ot kenünk fel 5-6 cm széles-
ségben és egyenletes, 1,5 mm-es vastagságban. A repedések végeit kb. 3 cm hosszúságban 
nem zárjuk le, hogy a levegő eltávozhasson a repedésből, s hogy ellenőrizni tudjuk az injektálást. 
Ha injektálás közben a repedéslezáró rétegen tömítetlenségek keletkeznének, ezeken a helye-
ken ajánlatos kb. 3 cm vastag StoCrete BM javítófoltokat felhordani. 
Várakozási idő az injektálás megkezdéséig: 8 °C-on 16 óra; 15 °C-on 8 óra; 23 °C-on 5 óra 

A munkaeszközök tisztítása Használat után azonnal, StoDivers EV 100-zal. 
 

 
Műszaki kézikönyv. Kiadás 2003 február. A korábbi terméktájékoztatók ezennel érvényüket vesztik. Kérjük, használat előtt a www.stocretec.de vagy 
www.sto.hu címen győződjenek meg arról, hogy az Önök előtt lévő példány a legújabb kiadás-e. 
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StoJet PUK  
Repedéstömítő spatulyamassza, rugalmas 
 

Raktározás  

Raktározási feltételek Száraz és fagymentes helyen kell tárolni. 

Raktározási idő Minőségét az eredeti edényben megőrzi… (lásd a csomagoláson) 

Különleges tudnivalók  

Biztonság Ez a termék az érvényes EU irányelvek szerint megjelölés-köteles. Az első beszerzésnél EG 
biztonsági adatlapot adunk. Kérjük, vegyék figyelembe a termék kezelésével, raktározásával és 
ártalmatlanításával kapcsolatos tájékoztatásokat. 

GIS kód PU40 

Felülvizsgálat száma StoJet PUK/DE/DE/001 

Érvényesség 2002. 10. 21. 
 

 


