Mszaki ismertetd

sto mrrm™

StoPox GH 530

EP alapozo, el6re toltott, mindsitett

felUletvédelmi rendszerek része, ellenall a

hatoldali nedvesedésnek

&3

Jellemzés

Alkalmazasi teriilet

o beltérben

o kiiltérre

o padlofeliletekre

o alapozokeént

o Onterlld simitéhabarcsként

e szaraz, cementkotési aljzatokra, pl. beton- és esztrich felliletek

o StoCretec OS 8 és OS 11 mindsitett fellletvédelmi rendszerek része
o beszort rétegként az utana kovetkezé EP és PUR bevonatok ala

Tulajdonsagok

o specidlis toltéanyaggal elére toltott
e nagyon jol nedvesiti az aljzatot
e nagyon jol légtelenedik

» alkalmazhatésaga tesztelve, mint hatoldali nedvesedés karos hatasainak
kitett, feluletileg szaraz beton és bevonat kézétti réteg, DIN 13578:2003
szerint

e mindsitett tapadas, hatoldali nedvesedés karos hatasaival szemben ellenalld,
a német DAfStb helyreadllitasi iranylevek szerint vizsgalva

Kiils6 megjelenés

o opalos, attetszd

Sajatossagok/megjegyzések

o a termék megfelel az EN 1504-2 szabvanynak
o a termék megfelel az EN 13813 szabvanynak

Miiszaki adatok

Szabvany/vizsgalati

Jellemzé eldiras Erték/egység Megjegyzés
Viszkozitas (23°C-on) EN ISO 3219 600 - 900 mPa.s
Shore D keménység DIN 53505-D/EN 65-71
1ISO 868
Slrliség (23°C-os keverék) EN ISO 2811 1,4 - 1,48 g/lcm?®

A jellemz8k megadasanal atlagos értékekrdl van sz6. Termékeinkben természetes
nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szallitmanyok valddi értéke csekély
mértékben eltérhet, anélkil, hogy ezzel a termék alkalmassagat befolyasolna.
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Koévetelmények Altalanosan:
- szaraz, teherbird
- nem tartalmaz elvalaszthaté hatasu, idegen anyagokat, szennyez6déseket
- a nem megfelel6 szilardsagu laza, mallé részeket el kell tavolitani
- a cementtejet vagy az egyéb finom toltéanyag killepedést el kell tavolitani

Szaraz aljzat:
- a beton nyomoszilardsagi osztalyanak fliggvénye
- szaraz, a német fellletvédelmi szabvany DAfStb 2001-10 el&irasai szerint

Nedvességtartalom:

- a beton maradék nedvességtartalmat CM készulékkel kell megmérni
- C30/37 betonmindségig max. 4 suly%

- C35/45 betonmindségig max. 3 suly%.

Az aljzat h6mérséklete: +10°C-nal magasabb és 3 °C-kal a harmatpont folott
legyen.

A tapado-hlzoszilardsag atlagos értéke 1,5 N/mm?
A legkisebb megengedett egyedi tapadd-huzészilardsagi érték 1,0 N/mm?

El6ékésziiletek 1. Az aljzatot megfelelé mechanikai eljarassal el6 kell késziteni.
Példaul:
- aceélgolydés szemcseszoras
- maras, kiegészité szemcseszoras
- majd ipari porszivéval portalanitani kell.

Kivitelezési homérséklet Alapfeliilet és leveg6é hémérséklet:

Hémérséklet alsé hatara: +10°C
Hémérséklet felsé hatara: +30°C

Kivitelezési hémérséklet:
Hémérséklet alsé hatara: +10°C
Hémérséklet felsé hatara: +30°C

Max. relativ paratartalom 75%; +10°C-os kivitelezési hdmérséklet esetén
Max. relativ paratartalom 85%; +30°C-os kivitelezési hdmérséklet esetén

Feldolgozhatésagi id6 +10 °C esetén kb. 40 perc
+23 °C esetén kb. 20 perc
+30 °C esetén kb. 10 perc
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Keverési arany A komponens : B komponens = 100,0 : 16,6 témegrész

Keverési eljaras Tudnivaldk:

- Az el6irt keverési aranyoknak megfeleléen szallitott A és B komponenst az
alabbiak szerint kell 6sszekeverni

- Be kell tartani a "Keverési eljaras" pontban leirtakat
- Az anyag hémérséklete +15°C és +25°C kozotti legyen
- Az egyes komponensek hdmérséklete +15°C és +25°C kozotti legyen

Keverési id6:
- A keverési id6 hossza fligg az anyag hémérsékletétsl és a kdrnyezeti
hémeérséklettd!

- Minden kiszerelést azonos ideig kell keverni

Lehetséges kovetkezmények, ha a keverési id6 tdl hosszu vagy tul révid:
- Ha a terméket tul hosszu ideig keverik, a feldolgozasi idé csokken

Keverési eljaras:
1. Az A komponenst fel kell keverni
2. Maradéktalanul hozza kell adni B komponenst

3. Az anyagot alaposan 6ssze kell keverni, mig a térhaldsité egyenletesen
eloszlik és homogén, csomémentes massza keletkezik

Keveréeszkoz: Lassu fordulatu keverészar (max. 300 ford./perc)
Kevereési id6: legalabb 3 perc

4. Az anyagot az edény oldalardl és aljardl is alaposan fel kell keverni, hogy a
térhaldsitod egyenletesen oszoljon el.

5. A keverés utan at kell tolteni egy tiszta edénybe, és ismét at kell keverni.
Nem szabad a szallitd edénybdl dolgozni!

Anyagsziikséglet Felhasznalas mddja kb. anyagszikséglet

Alapozoként, az aljzattol fiiggéen 0,35 - 0,55 kg/m?

Az anyagsziikséglet fligg tobbek kdzott a felnordas maodjatol, az aljzat allapotatol
és a konzisztenciatdl. A megadott felhasznalasi értékek csak tajékoztato jelleglek.
Az anyagszikséglet pontos értekét épitményenként egyedileg kell, illetve lehet
meghatarozni.

Rétegfelépités A: OS 8 felliletvédelmi rendszer
1. Aljzat el6készitése
2. Alapozas és simitéhabarcs: StoPox GH 530
3. Beszoras: StoQuarz 0,3-0,8 mm
4. Fedblezaras: StoPox DV 100
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B1: OS 11a és OS 11b fellletvédelmi rendszer
1. Aljzat el6készitése

2. Alapozas: StoPox GH 530

3. Beszéras: StoQuarz 0,3-0,8 mm

B2: OS 11b felliletvédelmi rendszer

4. Uszd- és kdzbensd réteg: StoPox TEP MultiTop
5. Beszéras: StoQuarz 0,3-0,8 mm

6. Feddlezaras: StoPox DV 100

vagy

B3: OS 11a fellletvédelmi rendszer

4. Repedésathidald uszoéréteg: StoPox TEP MultiTop
5. Fed6- és koporéteg StoPox TEP MultiTop

6. Beszoras: StoQuarz 0,3-0,8 mm

7. Fedé6lezaras: StoPox DV 100

C: Ipari padlébevonat

1. Aljzat el6készitése

2. Alapozas: StoPox GH 530

3. Beszéras: StoQuarz 0,3-0,8 mm

4. Opcionalis kiegyenlité simitas: StoPox GH 530

5. Beszoras: StoQuarz 0,1-0,5 mm vagy StoQuarz 0,3-0,8 mm
5. Bevonat: pl. StoPox BB OS vagy StoPox KU 601

Kivitelezés

A: OS 8 fellletvédelmi rendszer

Megjegyzés:
- Az OS 8 felliletvédelmi rendszer alkalmazasa: lasd DIN V 18026 végrehajtasi
utasités szerint.

- Bevonat rétegfelépités, rétegvastagsag: 2,5 mm

1. Aljzat el6készitése

2. Alapozas és simitéhabarcs:

- StoPox GH 530

- téltve kvarchomokkal StoQuarz 0,1-0,5 mm

- toltési fok: 1:0,7 tdmegarany

Anyagsziikséglet: StoPox GH 530: kb. 1,2 kg/m?
Anyagsziikséglet: StoQuarz 0,1-0,5 mm: kb. 0,8 kg/m?
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3. Beszoras

- StoQuarz 0,3-0,8 mm

- Kvarchomokkal be kell szérni a teljes fellletet. A fellletet tul kell szorni.
- Anyagsziikséglet: kb. 4-5 kg/m?

4. Fedblezaras

- StoPox DV 100

- El kell tavolitani a le nem kotétt kvarchomokot

- A terméket gyorsan és egyenletesen el kell teriteni. Munkaeszk6z: gumilehuzé

- A terméket egyenletesen és keresztiranyban at kell hengerelni. Munkaeszkoz:
teddy henger

- Anyagszukséglet: kb. 0,6-0,8 kg/m?
- Tudnivalo: A tocsaképzédést el kell kertlni

B1: OS 11a és OS 11b fellletvédelmi rendszer
Megjegyzés:

- Az OS 11 fellletvédelmi rendszer alkalmazasa: lasd DIN V 18026 végrehajtasi
utasitas szerint.

1. Aljzat el6készitése

2. Alapozas:
- StoPox GH 530

- Az anyagot arasztva kell felhordani az aljzat teljes pérustomitettségig:
Munkaeszk6z: gumilhazo

- Az anyagot hengerléssel kersztiranyban egyenletesen el kell oszlatni.
Munkaeszkoz: teddy henger

- Anyagszikséglet: kb. 0,4 kg/m?

3. Beszoras:

- StoQuarz 0,3-0,8 mm

- A friss alapozas beszérasa, nem tulszérva
- Anyagszukséglet: kb. 0,5-1,0 kg/m?

B2: OS 11b fellletvédelmi rendszer
1-3. Lépés:
-lasd B1: OS 11a és OS 11b felliletvédo rendszerek

1. Aljzat el6készitése
2. Alapozas: StoPox GH 530
3. Beszéras: StoQuarz 0,3-0,8 mm
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4. Uszd- és kdzbensé réteg:

- StoPox TEP MultiTop, StoQuarz 0,1-0,5 mm vagy StoQuarz 0,3-0,8 mm
kvarchomokkal toltve

- Varakozasi id6: Az uszo6 és koporéteget kb. 12-24 éra varakozasi id6ét kdvetéen
kell felhordani, miutan a le nem kététt kvarchomokot eltavolitottak.

- Az onterll6 habarcs keverési aranya: az 1 tomegrész StoPox TEP MultiTop-bol
és 0,4 tdbmegrész StoQuarz 0,1-0,5 mm vagy StoQuarz 0,3-0,8 mm-es
tliziszaritott kvarchomokbdl kevert onteriil6 habarcsot a kivant vastagsagban fel
kell hordani a fellletre.

- Anyagszikséglet StoPox TEP MultiTop: kb. 2,5 kg/m?
- Anyagszulkséglet StoQuarz 0,1-0,5 mm: kb. 1,0 kg/m?
- Anyagszukséglet StoQuarz 0,3-0,8 mm: kb. 1,0 kg/m?

- A toltéanyagot és a toltési fokot 2 %-nal nagyobb lejtds fellleten torténd
kivitelezéskor, illeteve a klimatikus viszonyokat figyelembe véve kell
meghatarozni.

5. Beszoras:
- StoQuarz 0,3-0,8 mm
- Teljes felllet beszorasa, tdlszorva

- Ajanlas: Nagyobb terhelésnek kitett fellileteknél megfelel6 szemcseméreti
DUROP-pal vagy Roéhrig Granit-tal torténd beszérast javaslunk. Lasd
http://www.roehrig-granit.de

- Anyagszilkséglet StoQuarz 0,3-0,8 mm: kb. 4-6 kg/m?
- Anyagsziikséglet DUROP vagy granit 6rlemény: kb. 5-8 kg/m?

6. Fedblezaras:
- StoPox DV 100
- El kell tavolitani a nem kotott beszorohomokot

- Egyenletesen, keresztiranyban kell felhordani az anyagot. Szerszam:
gumilehuzo

- Az anyagot keresztiranyl hengerléssel egyenletesen el kell oszlatni. Szerszam:
rovidszalu henger

- Anyagsziikséglet: kb. 0,6-0,8 kg/m?, beszérastol fliggéen

B3: OS 11a fellletvédelmi rendszer
1-3. Lépés:
- lasd B1: OS 11a és OS 11b felliletvédd rendszerek

1. Aljzat el6készitése
2. Alapozas: StoPox GH 530
3. Beszéras: StoQuarz 0,3-0,8 mm
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4. Repedésathidalo uszéréteg:
- StoPox TEP MultiTop

- Az anyagot toltetlenil kell felhordani, min. 1,5 mm rétegvastagsagban.
Munkaeszkoz: haromszog fogazasu rakel

- Az anyagot hengerrel keresztiranyban légteleniteni kell. Munkaeszkoz: tiskés
henger

- Anyagszikséglet: kb. 2,3 kg/m?

- Tudnivalé: Amennyiben a frissen felvitt membran rétegre beszérasahoz vagy
tuskés hengerrel végzett légtelenitésehez ra kell Iépni, akkor a membran
sérulésének elkerllése érdekében tompa tiskékkel ellatott szogescipd
hasznalata javasolt.

5. Fed6- és koporéteg
- StoPox TEP Multi Top StoQuarz 0,1-0,5 mm kvarchomokkal téltve

- Véarakozasi id6: A fed6- és koporéteget kb. 12-24 6ra varakozasi id6t kdvetéen
kell felhordani.

- Az onterl6 habarcs keverési aranya: az 1 tomegrész StoPox TEP MultiTop-bol
és 0,2 tdbmegrész StoQuarz 0,1-0,5 mm tlziszaritott kvarchomokbdl kevert
onteriilé habarcsot a kivant vastagsagban fel kell hordani a fellletre.

- Anyagsziikséglet StoPox TEP MultiTop: kb. 1,9 kg/m?
- Anyagszulkséglet StoQuarz 0,1-0,5 mm: kb. 0,4 kg/m?

6. Beszoras:
- StoQuarz 0,6-1,2 mm
- Teljes felllet beszorasa, tulszérva

- Ajanlas: Nagyobb terhelésnek kitett fellileteknél megfelel6 szemcseméreti
DUROP-pal vagy Rohrig Granit-tal torténd beszoérast javaslunk. Lasd
http://www.roehrig-granit.de

- AnyagszUlkséglet StoQuarz 0,6-1,2 mm: kb. 4-6 kg/m?
- Anyagsziikséglet DUROP vagy granit érlemény: kb. 5-8 kg/m?

7. Feddlezaras:
- StoPox DV 100
- El kell tavolitani a le nem koétott beszérohomokot

- Egyenletesen, keresztiranyban kell felhordani az anyagot. Szerszam:
gumilehuzé

- Az anyagot keresztirany hengerléssel egyenletesen el kell oszlatni. Szerszam:
rovidszalu henger

- Anyagszikséglet: kb. 0,6-1,0 kg/m?, beszérastdl fliggéen

C: Ipari padlébevonat
1. Aljzat el6készitése
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2. Alapozas:
- StoPox GH 530

- Az anyagot arasztva kell felhordani az aljzat teljes porustomitettségig:
Munkaeszk6z: gumilhazo

- Az anyagot hengerléssel kersztiranyban egyenletesen el kell oszlatni.
- Anyagsziikséglet: kb. 0,3-0,5 kg/m?
- El kell kertilni a tocsaképzédést.

3. Beszoras:
- StoQuarz 0,3-0,8 mm

- A friss alapozas beszorasa (szemcse szemcse mellett sirliséggel), nem
tllszérva

- Anyagsziikséglet: kb. 0,5 - 1,0 kg/m?

4. Opcionalis kiegyenlit§ simitas:
- StoPox GH 530

5. Beszoras:
- StoQuarz 0,1-0,5 mm vagy StoQuarz 0,3-0,8 mm

- A friss alapozas beszorasa (szemcse szemcse mellett siirliséggel), nem
tllszérva

- Anyagszikséglet StoQuarz 0,1-0,5 mm: kb. 0,5-1,0 kg/m?
- Anyagszikséglet StoQuarz 0,3-0,8 mm: kb. 0,5-1,0 kg/m?

5. Bevonat:
-pl. StoPox BB OS vagy StoPox KU 601

Szaradas, kotés, kovetkez6
réteg felhordasa

+10 °C-on: kb. 18 6ra
+23 °C-on: kb. 12 6ra
+30 °C-on: kb. 8 6ra

A munkaeszko6zok tisztitasa

Hasznalat utan a munkaeszkézoket meg kell tisztitani StoDivers EV 100-al vagy
StoCryl VV-vel.

Megjegyzések, javaslatok,
specialis tudnivalok,
egyebek

1) Vegye figyelembe az altalanos alkalmazasi iranyelveket:

- lasd www.sto.hu, Migyanta termékek

- lasd Miszaki Ismertetok

2) Vegye figyelembe a kivitelezési utasitasokat.
Teljesitmény-nyilatkozat, CE jel6lés:

- lasd www.sto.hu, Migyanta termékek

- a teljesitmény-nyilatkozatban megadott kopasallésagi osztaly sima, nem
beszort bevonatokra vonatkozik.
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Csomagolas kanna

Cikkszam Megnevezés Kiszerelés

08238/001 StoPox GH 530 30 kg Set

08238/002 StoPox GH 530, 4 hordé 1050 kg Set
Raktarozasi koriilmények Szaraz és fagymentes, kézvetlen napsugarzastél védett helyen.
Raktarozasi id6 A bontatlan eredeti csomagolasban a legjobb min6ség garantalhato a lejarati

id6ig. A gyartasi tételszam elsé szamjegye az év utols6 szamjegye. A masodik
és a harmadik szamjegy a naptari hetet jelzi.
Példa: 1450013223 - legkés6bb a 2021. év 45. naptari hét vége.

Lasd a termék csomagolasat

Jelolés

Termékcsoport Alapozé
GIS-KOD RES55
Biztonsag A hatalyos EK-rendelet értelmében a termék jeldléskoteles. Elsd vasarlaskor

EK-biztonsagi adatlapot adunk.

Kérjik, tartsa be a termék kezelésével, tarolasaval és artalmatlanitasaval
kapcsolatos tajékoztatast.

Vizsgalati jelentés: "Vizsgalati jelentés a vegyi véd6kesztylik védd hatasardl az
EP bevonatokkal szemben"

Kesztylk: "Kesztylk oldészermentes epoxigyanta-rendszerekhez"

valamint

Védokesztylk: "Véddkesztylik megfelel6 hasznalata".

https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/gefahrstoffe/umgang-
mit-epoxidharzen/

Kiadta:

BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (épitSipari szakmai
szbvetség)

Hildegardstrasse 29/30, DE-10715 Berlin
Tel: (+49) 30 85781-0, Fax: (+49) 800 6686688-37400, www.bgbau.de

Segédlet a felvonulasi terllet tervezéséhez: "A felvonulasi terilet gazdasagos
és biztonsagos kialakitasa"
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Kiadta:

Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (szdvetségi
munkavédelmi és lizemorvosi intézet)

Friedrich-Henkel-Weg 1-25, DE-44149 Dortmund
Tel: (+49) 231 9071-0, Fax: (+49) 231 9071-2454
E-Mail: poststelle@baua.bund.de, Web: www.baua.de

Kiilonleges tudnivalék

Sto Epitéanyag Kft.
H - 2330 Dunaharaszti
Jedlik Anyos u. 17.

Tel.: +36 24 510 210
Fax: +36 24 510 216
E-mail: info.hu@sto.com
Weblap: www.sto.hu

A jelen miszaki adatlapban szereplé informacidk, illetve adatok a szokasos
felhasznalasi cél, illetve az arra val6 alkalmassag biztositasat szolgaljak meglévd
tapasztalataink és ismereteink alapjan. Nem mentesitik azokban a felhasznalot
az alkalmassag és a felhasznalas sajat felelésségre torténd vizsgalata alol.

A jelen miszaki adatlapban nem megnevezett felhasznalas csak egyeztetés
alapjan megengedett. Jovahagyas hianyaban a felhasznalas sajat felelésségre
torténik. Ez a szabaly kuléndsen vonatkozik a mas termékekkel toérténd egyluttes
alkalmazasra.

Uj miszaki adatlap kiaddsa esetén minden addigi miszaki adatlap érvényét
veszti. A mindenkori aktualis dokumentum megtalalhaté az interneten.
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