Mszaki ismertetd

sto mrrm™

StoPox HVP O

EP alapozoégyanta, asvanyi olajjal

szennyezett aljzatok

q s i“'

Jellemzés
Alkalmazasi teriilet

o bel- és kultérben

o padlofeliiletekre

* nedves, megtisztitott, cementkotési aljzatokra

» alapozoként olajjal szennyezett aljzatokra az aljzat el6zetes megtisztitasa utan
o beszort rétegként az utana kdvetkezé EP és PUR bevonatok ala

Tulajdonsagok

® nagyon jo6 tapadas az aljzatra
e nagy kapillaraktivitas
o a kapillarisok zarasa a felszivargo olajszennyez6déssel szemben

Kiils6 megjelenés

e vilagos sziirke, fehéres aranyalatu

Sajatossagok/megjegyzések

o a termék megfelel az EN 1504-2 szabvanynak
o a termék megfelel az EN 13813 szabvanynak

Miiszaki adatok

Szabvany/vizsgalati

Jellemzé elBiras Erték/egység Megjegyzés
Tapadd-huzo szilardsag (28 > 2,0 MPa

napos)

Viszkozités (23°C-on) EN ISO 3219 400 - 600 mPa*s Keverék

A jellemz8k megadasanal atlagos értékekrdl van sz6. Termékeinkben természetes
nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szallitmanyok valddi értéke csekély
mértékben eltérhet, anélkiil, hogy ezzel a termék alkalmassagat befolyasolna.

Aljzat
Kovetelmények

Olajjal szennyezett, mattnedves, cementkotés aljzatok

Az aljzattal szemben tamasztott kévetelmények:

Az alap felllete szaraz vagy nedves, de teherbird legyen, valamint mentes
minden elvalasztd jellegli szennyezéstél. A nem megfeleld szilardsagu, laza,
mallé részeket el kell tavolitani.

Szaraz vagy nedves, a német fellletvédelmi szabvany DAfStb 2001-10
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el6irasai szerint.

Aljzathémérséklet +8 °C-nal magasabb és 3 C°-al a harmatpont felett legyen.
Atlagos tapado-huizészilardsag 1,5 N/mm?
Legkisebb egyedi tapadohuzdészilardsagi érték 1,0 N/mm?2

Elékésziiletek

Az aljzat el6készitése:

Az aljzat el6készitése rendszerint acélgolyds szemcseszorassal és / vagy
marassal javasolt majd ezt kdveti a felllet megtisztitasa .

Tekintettel az olajjal szennyezett aljzatok specialis problémajara, ajanlatos
igénybe venni alkalmazastechnikai tanacsadasunkat!

Az olajjal szennyezett aljzatokat el6sz6r emulgald tisztitészerrel (Sto HVP O
olajeltavolitd), a gyartd utasitasai szerint, sziikség esetén tobbszor at kell
mosni . Ezt kdvetéen a felliletet magas nyomasu vizzel le kell 6bliteni, majd a
maradék vizet porszivéval kell eltavolitani. A felszivott szennyezett vizet
szabalyszer(en artalmatlanitani kell.

Kivitelezés

Kivitelezési hémérséklet

Feldolgozasi hémérséklet als6 hatara: +8 °C
Feldolgozasi hémérséklet felsd hatara: +30 °C
Leveg6 max. megengedett relativ paratartalma: 85 %

Feldolgozhatésagi ido

+10 °C esetén kb. 120 perc
+23 °C esetén kb. 60 perc
+30 °C esetén kb. 30 perc

Keverési arany

A komponens : B komponens = 100,0 : 12,5 témegrész

Keverési eljaras

Az el6irt keverési aranyoknak megfeleléen szallitott A és B komponenst az
alabbiak szerint kell 6sszekeverni:

Az A komponenst felverni, majd maradéktalanul hozza kell adni a B
komponenst.

Lassu fordulatu keverdszarral (max. 300 ford./perc) alaposan 6sszekeverni, mig
homogén, csomémentes massza keletkezik. Az anyagot az edény oldalardl és
aljardl is alaposan fel kell keverni, hogy a térhalésité egyenletesen oszoljon el.
Keverje legalabb 3 percig.

A keverés utan at kell tolteni egy tiszta edénybe, és ismét at kell keverni.
Nem szabad a szallité edénybdl dolgozni!
Az egyes komponensek hémérséklete keveréskor legalabb +15°C legyen.

Anyagsziikséglet

Felhasznalas modja kb. anyagszukséglet

alapozéként az aljzattdl fliggéen 0,6-1,0 kg/m?

Az anyagsziikséglet fligg tobbek kdzott a felnordas maodjatol, az aljzat allapotatol
és a konzisztenciatdl. A megadott felhasznalasi értékek csak tajékoztato jelleglek.
Az anyagszikséglet pontos értékét épitményenként egyedileg kell, illetve lehet
meghatarozni.
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Rétegfelépités Alapozas olajjal szennyezett aljzatokon
1. Aljzat el6készitése
2. StoPox HVP O alapozas / kvarchomok beszoéras

Kivitelezés Olajjal szennyezett aljzatok
1. Az aljzat el6készitése (Sto HVP O olajeltavolitd technoldgia szerint)

Az olajjal szennyezett aljzatokat el6sz6r emulgald tisztitdszerrel (Sto HVP O
olajeltavolitd), az alkalmazasi Utmutatd szerint, szikség esetén tdbbszor meg
kell tisztitani.

Ezt kdvetéen a felliletet magas nyomasu vizzel le kell 6bliteni, majd nedves
porszivoval felporszivozni . A feszivott hasznalt vizet szabalyszeriien
artalmatlanitani kell.

2. Alapozas

A StoPox HVP O-t gumi lehtzéval / impregnaldkefével / teddy hengerrel
kozvetlenil a mattnedves, éppen megtisztitott betonaljzatra hordjuk fel. Egyéb
esetben az ismét felszivargd olaj megakadalyozza az alapozé tapadasat az
aljzathoz.

Anyagszikséglet: kb. 0,6-1,2 kg/m?, az aljzat érdességétdl figgden

Beszéras StoQuartz 0,6-1,2 mm szemnagysagu kvarchomokkal

Anyagszikséglet: kb. 1,0-1,5 kg/m?

Beszoras utan az alapozasra tovabbi bevonatok hordhaté fel.

Szaradas, kotés, kovetkezo +10 °C-on: kb. 28 6ra
réteg felhordasa +23 °C-on: kb. 10 6ra

+30 °C-on: kb. 8 6ra
A munkaeszkozok tisztitasa StoCryl VV / StoDivers EV 100

Megjegyzések, javaslatok, A megfelel&ségi nyilatkozat(ok) beszerezhetSek a Sto Epitéanyag Kft.-tél.
Spec::"ks tudnivalok, Az altalanos felhasznalasi tudnivalok a www.sto.hu oldalon, valamint az aktualis
egyebe ,Miszaki adatlapok™-ban talalhatéak.
A
CE jelolésben megadott kopasallésagi osztaly sima, nem beszoért bevonatokra
vonatkozik.
Csomagolas kanna
Cikkszam Megnevezés Kiszerelés
14185/009 StoPox HVP O 30 kg Set
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14185/008 StoPox HVP O 15 kg kombi

14185/007 StoPox HVP O 5 kg kombi

Raktarozasi koriilmények Szaraz és fagymentes, kézvetlen napsugarzastél védett helyen.

Raktarozasi id6 Eredeti csomagolasban ...- ig (Iasd a csomagolason).

Jelolés

Termékcsoport Alapozé
GIS-KOD RE30
Biztonsag A hatalyos EK-rendelet értelmében a termék jeldléskoteles. Els6 vasarlaskor

EK-biztonsagi adatlapot adunk.

Kérjuk, tartsa be a termék kezelésével, tarolasaval és artalmatlanitasaval
kapcsolatos tajekoztatast.

Vizsgalati jelentés: "Vizsgalati jelentésa vegyi védbékesztylk védd hatasarol az
EP bevonatokkal szemben"

Kesztylk: "Kesztylk oldészermentes epoxigyanta-rendszerekhez"
valamint
Védobkesztylk: "Védbdkesztylk megfelel6 hasznalata".

https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/gefahrstoffe/umgang-
mit-epoxidharzen/

Kiadta:

BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (épit6ipari szakmai
szbvetség)

Hildegardstrasse 29/30, DE-10715 Berlin
Tel: (+49) 30 85781-0, Fax: (+49) 800 6686688-3740, www.bgbau.de

Segédlet a felvonulasi terllet tervezéséhez: "A felvonulasi teriilet gazdasagos
és biztonsagos kialakitasa"

Kiadta:

Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (szOvetségi
munkavédelmi és Gzemorvosi intézet)

Friedrich-Henkel-Weg 1-25, DE-44149 Dortmund
Tel: (+49) 231 9071-0, Fax: (+49) 231 9071-2454
E-Mail: poststelle@baua.bund.de, Web: www.baua.de
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Kiilonleges tudnivalék

Sto Epitéanyag Kift.
H - 2330 Dunaharaszti
Jedlik Anyos u. 17.

Tel.: +36 24 510 210
Fax: +36 24 510 216
E-mail: info.hu@sto.com
Weblap: www.sto.hu

A jelen miszaki adatlapban szereplé informaciok, illetve adatok a szokasos
felhasznalasi cél, illetve az arra val6 alkalmassag biztositasat szolgaljak meglévd
tapasztalataink és ismereteink alapjan. Nem mentesitik azokban a felhasznalot
az alkalmassag és a felhasznalas sajat felelésségre torténd vizsgalata alol.

A jelen miszaki adatlapban nem megnevezett felhasznalas csak egyeztetés
alapjan megengedett. Jovahagyas hianyaban a felhasznalas sajat felelésségre
torténik. Ez a szabaly kuléndsen vonatkozik a mas termékekkel térténd egyluttes
alkalmazasra.

Uj miszaki adatlap kiaddsa esetén minden addigi miszaki adatlap érvényét
veszti. A mindenkori aktualis dokumentum megtalalhaté az interneten.
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