Muszaki ismertetd 1. oldal
StoPox UA
EP fed 6bevonat, nagyon vegyszeralld, oldészertartalmu
Tulajdonsagok Nagyon vegyszerallo
Nagyon idéjarasallé
J6 CO2-zarés (sd érték: CO2> 50m)
Oldészertartalmu
Beltéri és id6jarasnak kitett fellletek
Feddébevonat feliiletvédelemhez, pl. tlepité berendezésekben
Univerzélis bevonat vasra és acélra
Termékcsoport FedGbevonat
Jellemz 6 adatok Jellemz 6 Szabvéany/vizsgalati el 8iras Erték | Egység
Keverék siirisége 23C-on EN ISO 2811-2 1,25 g/ml
Viszkozitas 23 °C-on DIN 53018-1 400 mPa.s
Felszakitasi szilardsag (28 napos) | TP OS 1,5 N/mm?2 Y

Y N/mm?® = MPa

A jellemz6k megadasanal atlagos értékekrél van sz6. Termékeinkben természetes nyersanya-
gokat alkalmazunk, ezért az egyes szallitmanyok valodi értéke csekély mértékben eltérhet,
anélkil, hogy ezzel a termék alkalmassagat befolyasolna.

Alkalmazastechnika
Aljzat

A betonaljzattal szemben tamasztott kdvetelmények:

Az alap felilete szaraz és teherbiré legyen, valamint mentes minden elvalaszto jellegli szennye-
zést6l. A nem megfelel6 szilardsagu, laza, mallo részeket el kell tavolitani.

Széaraz a DafStb (Helyreallitasi iranyelvek) definicidja szerint, de a betonminéségtdl figgdéen. A
maradék nedvességtartalom C30/37 (B 35) betonmindségig max. 4 suly%, C35/45 (B 45) beton
esetén max. 3 slly%, CM késziilékkel mérve.

Aljzathémérséklet 8 T-nal magasabb és 3 C%al a harmatpont felett legyen.

Atlagos tapadé-htizészilardsag 1,5 N/mm?

Legkisebb egyedi tapadé-hizészilardsagi érték 1,0 N/mm?

Az aljzat el6készitése:
Az aljzat el6készitése rendszerint mechanikus eljarassal, pl. acélgoly6- vagy homok szemcse-

szoérassal, marassal térténik, majd a feliletet ipari porszivéval portalanitani kell.
Vas- és acélfeluletek
DIN EN ISO 12944-4 szerinti, fémesen fényes, Sa 2 1/2 tisztasagi fok

Kivitelezési h 6mérséklet

Kivitelezési hémérséklet als6 hatara: + 8 T

Kivitelezési hémérséklet felsé hatara: + 30 T

Rétegfelépités

Cementvakolatra, valamint kavicsfészektél mentes, sima betonfeliiletekre

1. Aljzatel6készités
2. StoPox Bl impregnélé

4. StoPox UA fed6bevonat, 2 - 3 rétegben

Betonfelliletek bevonata

1. Aljzatel6készités

2. StoPox GH 205 alapoz6

3. StoPox Mortel fein kiegyenlit6 glettelés
4. StoPox UA fed6bevonat, 2 - 3 rétegben

Vas- és acél alapfeliiletek bevonata

1. Alapfeliilet el6készitése

2. StoPox ZNP (homoksérga) alapoz6 bevonat
3. StoPox ZNP (vorésbarna) alapoz6 bevonat
4. StoPox UA fed6bevonat, 2 - 3 rétegben
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StoPox UA

EP fed 6bevonat, nagyon vegyszeralld, oldészertartalmu

Keverési arany

A komponens: B komponens = 100: 25 tdmegrész

Keverés

Az A és B komponenst az eldirt keverési aranyoknak megfeleléen szallitjuk, és azokat a kovet-
kezék szerint kell 6sszekeverni: az A komponenst fel kell keverni, majd maradéktalanul hozza
kell adni a B komponenst. Lassu fordulatt keverével (max. 300 ford/perc) alaposan dssze kell
keverni, mig homogén, csomémentes massza keletkezik. A keverést az edény oldalfalai mentén
és aljan is alaposan kell elvégezni, hogy a térhalésité egyenletesen szétoszoljon.

A keverési id6 legalabb 3 perc. Nem szabad a szallité edénybdl dolgozni! Keverés utan az
anyagot egy tiszta edénybe at kell télteni, és Ujbol at kell keverni.

Az egyes komponensek hémérséklete keveréskor legalabb 15 °C legyen.

Felhasznalhatésagiid 6

10 C-on kb. 120 perc

23 C-on kb. 60 perc

30 C-on kb. 30 perc

Vérakozasi id6 a kdvetkezd réteg felhordasa el6tt:
10 C-on kb. 16 éra

23 C-on kb. 8 6ra

30 C-on kb. 6 éra

Anyagszikséglet

Cikk Alkalmazéas maédja Anyagsziikséglet kb.
A komponens

PG 11

A komponens

PG 12 Bekevert anyag rétegenként 0,2 kg/m2

B komponens

Kivitelezés

Zsaluzott betonfellletek bevonésa
1. Az aljzat el6készitése.
2. Impregnélas StoPox Bl-vel

A lehet6 legnagyobb behatolasi mélység eléréséhez a StoPox Bl-t impregnalé kefével, 1-3
rétegben kb. 15 perces id6kdzokben (mindig a még nedves fellletre) vagy gumi lehtzéval,
arasztva kell felnordani és hengerléssel egyenletesen el kell oszlatni. El kell keriilni a tdcsakép-
z6dést.

Anyagszikséglet: kb. 0,2 - 0,3 kg/m?, az aljzat nedvszivoképességétdl fliggden

A tovabbi bevonatfelhordas el6tt gondoskodni kell az oldészer megfelelé kiszell6ztetésérdl..

3. Alapozas StoPox Bl és StoPox UA, 1:1 aranyu keverékével

Az 1 - 1 tdmegrész StoPox BI-bdl és StoPox UA-bdl allé bekevert alapoz6t impregnalé kefével
vagy gumi leh(zoval, arasztva kell felhordani és hengerléssel egyenletesen el kell oszlatni. El
kell kertini a técsaképzédést.

Anyagsziikséglet: kb. 0,2 - 0,3 kg/m?, az aljzat nedvszivo képességétdl figgéen

4. Fedbébevonat készitése StoPox UA-val

A StoPox UA-t rovid szalu hengerrel (Sto mikroszalas henger, Sto Inotec szerszamprogram)
kell felhordani. Ajanlott edénybdl dolgozni . Rendszerint 2-3 munkamenet sziikséges.

Anyagszikséglet:kb.. 0,2 kg/m? rétegenként.

Zsaluzatlan betonfelliletek bevonasa
1. Az aljzat el6készitése.
2. Alapozas StoPox GH 205-tel

A StoPox GH 205-6t gumi lehtzdval, arasztva kell felhordani teljes pérustomitettségig és hen-
gerléssel / kefével egyenletesen el kell oszlatni. El kell keriilni a tocsaképzédést.

Anyagszikséglet: kb. 0,3-0,5 kg/m2, az alzat nedvszivoképességétdl fliggden

3. Kiegyenlit6 glettelés StoPox Mortel fein-nel

Az Uregek és érdességek kiegyenlitéséhez a StoPox Mortel fein-t vagy a gyari konzisztenciaval,
vagy az alkalmazastdl fliggéen StoPox IHS BV-vel vagy kvarchomokkal keverve, acél simitéval
kell felnordani és lehlzni.

Anyagszikséglet: kb. 1,3 kg/m2 1 mm rétegvastagsaghoz
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StoPox UA

EP fed 6bevonat, nagyon vegyszeralld, oldészertartalmu

4. Fedébevonat készitése StoPox UA-val

A StoPox UA-t rovid szalu hengerrel (Sto mikroszalas henger, Sto Inotec szerszamprogram) kell
felhordani. Rendszerint 2-3 munkamenet sziikséges.

Anyagszikséglet:kb.. 0,2 kg/m?2 rétegenként.

Vizszintes fellileteken ajanlott a teljes bekevert anyagot kiénteni, majd hengerrel eloszlatni.

Vas- és acélfelliletek bevonasa

1.Az aljzat el6készitése szemcseszorassal (DIN EN ISO 12944-4 szerinti, fémesen fényes, Sa 2
1/2 tisztasagi fok

2. Alapozés

Az els6 StoPox ZNP (homokséaga) alapozéréteget kozvetlenil az aljzat el6készitése utan,
hengerrel kell felhordani.

Anyagsziikséglet StoPox ZNP (homoksarga): kb. 0,2-0,3 kg/m?2

3. Alapozas

A mésodik StoPox ZNP (vorosesbarna) alapozéréteget masnap, hengerrel kell felhordani és
tlizi szaritasy, 0,1-0,5 mm szemnagysagu StoQuarz kvarchomokkal kell beszérni.

Anyagsziikséglet StoPox ZNP (vorosesbarna): kb. 0,2-0,3 kg/m?2
Anyagszikséglet StoQuarz 0,1-0,5 mm: kb. 0,5 - 1,0 kg/m2
4. Feddébevonat készitése StoPox UA-val

A StoPox UA-t rovid szalui hengerrel (Sto mikroszalas henger, Sto Inotec szerszamprogram)
kell felhordani. Ajanlott edénybdl dolgozni. Rendszerint 2-3 munkamenet sziikséges.

Anyagszikséglet:kb.. 0,2 kg/m? rétegenként.

Figyelem!

A vegyszerterhelés jellegétol fiiggbéen elszinez6dések kévetkezhetnek be, amelyek azonban
nem befolyasoljak a bevonat miiszaki tulajdonsagait.

Az egyes gyartasi tételek kozott csekély szineltérések lehetségesek.
A feldolgozas soran gondoskodni kell a megfelel6 szell6zésrol.

Az UV-terhelés okozta sargulas nem befolyasolja a bevonat miiszaki tulajdonséagait.

A munkaeszk6zok tisztitasa

StoCryl VV / StoDivers EV 200

Szallitas

Szin PG 11/ PG 12 (lasd a szintablazatot)
Fény Fényes
Kiszerelés PG 11: 10 kg kombiedény cikkszam 14132/001

Raktarozas

Raktarozasi feltételek

PG 11: 30 kg (A komp. + B komp.) cikkszam 14132/010
PG 12: 10 kg kombiedény cikkszam 14132/001
PG 12: 30 kg (A komp. + B komp.) cikkszam 14132/010

Széaraz, fagymentes helyen kell tarolni, kerilni kell a kbzvetlen napsugarzast.

Raktarozasiid 6

Kuldnleges tudnivaldk

Biztonsag

GIS-KOD

Minéségét az eredeti edényben megérzi... (lasd a csomagolason)

Ez a termék az érvényes EU iranyelvek szerint megjelolés-koteles. Az elsé beszerzésnél EK
biztonsagi adatlapot adunk. Kérjuk, vegyék figyelembe a termék kezelésével, raktarozasaval és
artalmatlanitasaval kapcsolatos tajékoztatasokat.

REO3

CE-megjeldlés

CE megijeldléssel ellatva (az EN 1504-2 szerint)

EK megfelelési nyilatkozattal ellatva (az EN 1504-2 szerint)
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StoPox UA

EP fed 6bevonat, nagyon vegyszeralld, oldészertartalmu

Alkalmazastechnika Altalanos feldolgozasi tudnivalok
Felllvizsgalat szama StoPox UA /DE/DE/021
Ervényesség 2008. 11. 248l

A termék olyan célokra, melyek ezen miiszaki adatlapban nem keriilnek egyértelmiien
megemlitésre, kizardlag a Sto-val el6zetesen egyeztetettek alapjan alkalmazhat6.

A kozolt informaciok és adatok a szokasos alkalmaza  si célokra, ill. a szokasos felhaszna-
lasi médra val6 alkalmasséag biztositasara szolgalna k.




