Miszaki ismertetd 1 -oldal
StoPox WL 150
EP vizeslakk, matt
Rendeltetés Kivalé kopasallésag
Nagyon j6 tapadas epoxibevonatokra
Kils 6 megjelenés Selyemmatt
Feldolgozas Nylonhengerrel
Airless eljarassal szérhat6
Alkalmazasi terilet
Beltéri padléfeliletekre
Féleg cementkétési aljzatokra
EN13813 szabvany szerinti magnézium- és kalciumszulfat esztrichekre
Attetsz6 fedébevonat ipari padlokra
Termékcsoport vizeslakk
Jellemz 6 adatok Jellemz 6 Szabvanyl/vizsgélati el 6iras Erték Egység
Keverék sirlsége 23 T-on EN-ISO 2811-2 1,03-1,09 |g/ml
Viszkozitas 23 C-on DIN 53018-1 1950-2850 | mPa.s
Taber-kopasallésag (CS 10, 1000 g,
1000 mikron) DIN 53109 kb. 12 mg
Karcallésag Bosch Gravirozéti 1 méret kb. 7 N

A jellemz6k megadasanal atlagos értékekrél van sz6. Termékeinkben természetes
nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szallitmanyok valddi értéke csekély mértékben
eltérhet, anélkil, hogy ezzel a termék alkalmassagat befolyasolna.

Feldolgozasi tudnivaldk

Aljzat

A betonaljzattal szemben tamasztott kovetelmények:

Az alap felllete szaraz és teherbiré legyen, valamint mentes minden elvalaszté jelleg
szennyezéstdl. A nem megfeleld szilardsagu , laza, mallé részeket el kell tavolitani.

Szaraz a DafStb (Helyreallitasi iranyelvek 2001-10) definicidja szerint, de a betonmindségtdl
fuggéen. a maradék nedvességtartalom C30/37 (B 35) betonminéségig max. 4 suly%, C35/45
(B 45) beton esetén max. 3 suly% , CM késziilékkel mérve.

Aljzathémérséklet 8 T-nal magasabb és 3 C*al a harmatpont felett legyen.

Atlagos tapadé-htzészilardsag 1,5 N/mm?

Legkisebb egyedi tapad6-huzoészilardsagi érték 1,0 N/mm?

A magnézium- ill. kalciumszulfat esztrich alapfeliiletek felmérése specialis szakértelmet igényel.
Az aljzat el6készitése:

Az aljzat el6készitése rendszerint mechanikus eljarassal, pl. acélgoly6- vagy homok
szemcseszorassal , marassal vagy gyémanttarcséas csiszolassal torténik, majd a fellletet ipari
porszivéval portalanitani kell.

0,5 mm-nél nagyobb mélységi érdesség esetén kiegyenlité glettelést kell végezni.

Feldolgozasi h é6mérséklet

Feldolgozasi hémérséklet alsé hatara: + 12 T
Feldolgozasi hémérséklet felsé hatara: + 30 T

Rétegfelépités

Attetsz 6 lakkbevonat StoPox ipari miigyantapadiokra (StoChips-szel szért felilletre is),

pl. StoPox WL 100, StoPox WB 100, StoPox BB OS és hasonlé alapfeliiletekre:
1. StoPox WL 150 transparent attetsz6 fed6lakk

2. StoDivers P 105 / StoDivers P 120 4poloszer (igény esetén)

Attetsz & padldbevonat asvanyi (szilikatkotés
1. Aljzatel6készités

(i) alapfeluletekre:

2. StoPox WL 150 transparent alapoz6
3. StoPox WL 150 transparent fedébevonat
4. StoDivers P 105 / StoDivers P 120 apol6szer (igény esetén)
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StoPox WL 150

EP vizeslakk, matt

Keverési arany

A komponens : B komponens = 100 : 33,3 tomegrész

Keverési eljaras

Az A és B komponenst az el8irt keverési aranyoknak megfeleléen szallitjuk, és azokat a
kovetkez&k szerint kell 6sszekeverni: az A komponenst fel kell keverni, majd maradéktalanul
hozza kell adni a B komponenst. Lassu fordulat( keverével (max. 300 ford/perc) alaposan dssze
kell keverni, mig homogén, csomémentes massza keletkezik. A keverést az edény

oldalfalai mentén és aljan is alaposan kell elvégezni, hogy a térhalosité egyenletesen
szétoszoljon. A keverési id6 legalabb 3 perc. Nem szabad a szallité edénybél dolgozni !
Keverés utan az anyagot egy tiszta edénybe at kell tolteni, és Gjbdl at kell keverni.

Az egyes komponensek hémérséklete keveréskor legalabb 15 °C legyen.

Feldolgozasiid 6

12 C-on kb. 60 perc

20 C-on kb. 45 perc

30 C-on kb. 30 perc

Varakozasi id6 a kdvetkezd réteg felhordasa el6tt:
12 C-on kb. 486ra

20 C-on kb. 24 6ra

30 T-on kb. 16 6ra

Anyagszikséglet

Cikk Alkalmazas maédja Anyagszikséglet kb.

Bekevert anyag rétegenként 0,13-0,15 kg/ m?

Kivitelezés

Attetsz & lakkbevonat StoPox ipari miigyantapadlokra (StoChips-szel szort feliletre is),
pl. StoPox WL 100, StoPox WB 100, StoPox BB OS és hasonl6 alapfeliiletekre:

1. Fed8bevonat készitése StoPox WL 150 transparent-tel

A StoPox WL 150-et kb. 15% vizzel higitva nylonszalt hengerrel (szalhosszusag kb. 13-14
mm), a rétegeket egymasra merélegesen kell felhordani (1 vagy 2 réteg lehet sziikséges).

Anyagsziikséglet: : kb. 0,13-0,15 kg / m? rétegenként.

Az anyag felviteléhez 25 cm széles hengert hasznaljunk, majd keresztiranyban egy széles (50
cm) hengerrel egalizaljuk.

2. Apoléas StoDivers P105 / StoDivers P 120-szal (igény esetén)

Az apoloszert vékonyan és egyenletesen kell felhordani a megkotott és tiszta ipari padlora. A
felhordas elénedvesitett felmosémoppal torténhet. A padlénak ezutan kb. 20-30 percig
szaradnia kell.

A masodik felhordast az elsére keresztiranyban kell végezni. A szaradasi idét a két felhordas
kozott feltétlendl be kell tartani. A vart terheléstél fliggéen tobb rétegre lehet szilkség.

Anyagsziikséglet: 30-50 ml/m?/ réteg

Figyelem!

A feldolgozas soran keriilni kell a kdzvetlen napsugéarzast, a magas hémérsékleteket és a
huzatot (lasd a tisztitasi és apolasi Utmutatot).

Attetsz 6 padlobevonat asvanyi (szilikatkotés () alapfelilletekre:

1. Az aljzat el6készitése

(érdesség < 0,5 mm, mert 0,5 mm-nél nagyobb mélységi érdesség esetén rendszerint nem
lehet sima feliiletet elérni.)

2. Alapozéas StoPox WL 150-€l

A StoPox WL 150-et kb. 30% vizzel higitva nylonszalG hengerrel (szalhosszusag kb. 13-14 mm)
kell felhordani és egyenletesen elteriteni. A tdcsaképzést kerulni kell.

Anyagsziikséglet: kb. 0,13-0,15 kg / m” rétegenként az aljzat szivoképességétél és
érdességétol fliggden.
3. Feddébevonat készitése StoPox WL 150 transparent-tel

A StoPox WL 150-et kb. 15% vizzel higitva nylonszalt hengerrel (szalhosszusag kb. 13-14
mm), a rétegeket egymasra merélegesen kell felhordani (1 vagy 2 réteg lehet sziikséges).

Anyagsziikséglet: : kb. 0,13-0,15 kg / m? rétegenként.

Az anyag felviteléhez 25 cm széles hengert haszndljunk, majd keresztirdnyban egy széles (50
cm) hengerrel egalizaljuk.

4. Apolas StoDivers P105 / StoDivers P 120-szal (igény esetén)

Az apoloszert vékonyan és egyenletesen kell felhordani a megkétott és tiszta ipari padléra. A
felhordas elénedvesitett felmosémoppal torténhet. A padlonak ezutan kb. 20-30 percig
szaradnia kell.

A masodik felhordast az elsére keresztiranyban kell végezni. A szaradasi idét a két felhordas
kozott feltétlendl be kell tartani. A vart terheléstdl fliggéen tébb rétegre lehet sziikség.

Anyagsziikséglet: 30-50 ml/m?/ réteg
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StoPox WL 150

EP vizeslakk, matt

Kivitelezés (folyt.)

Figyelem!

A feldolgozas soran keriilni kell a kdzvetlen napsugéarzast, a magas hémérsékleteket és a
huzatot (lasd a tisztitasi és 4polasi Gtmutatot)

Tovabbi tudnivalok:

A vizes higitasi bevonatok feldolgozasanal megfeleld szell6zésrél kell gondoskodni, a huzatot
azonban kertlni kell. A kilénb6zé anyagfelhordas , a til nagy lIégnedvesség és az alacsony
hémérsékletek (< 12 ) befolyasolhatjak a kils 6 megjelenést, pl. fényességi fok eltéréshez
vezethetnek.

A vegyszerterhelés jellegétdl fiiggbéen elszinez6dések kévetkezhetnek be, amelyek azonban
nem befolyasoljak a bevonat miiszaki tulajdonsagait.

A fedébevonat rétegvastagsaga rendszerint kisebb 0,5 mm-nél, és ez a mechanikai
igénybevétel okozta kopas kovetkeztében csokken. Ezt figyelembe kell venni a kivant
hasznalati idétartam meghatarozasakor.

Szilikéat aljzatok bevonéasa el6tt ajanlatos a helyszinen egy kisebb probafeliletet Iétrehozni az
anyagsziikséglet és a bevonat megjelenésének ellenérzése érdekében.

Az anyagdfelvitelnek egyenletesnek kell lennie. LehGz6racs hasznalata ajanlott.

Ha a StoPox WL 150 transparent fedébevonatot apoldszerrel is kezeljuk, a padlo kissé
fényesebb lesz.

A bevonat kdzvetlen napsugéarzasnak valod kitettsége esetén j6 sargulaséllésaga ellenére is
szinvéltozassal, fakulassal kell szamolni.

A StoPox WL 150 nem rendelkezik repedésathidalé tulajdonsaggal.

A munkaeszkozok tisztitasa

Szinarnyalat

Azonnal a munka befejezése utan vizzel kell tisztitani.

szintelen, atlatszo

Fény

selyemmatt

Szinezhet 6ség

Kulon szinezés a Sto értékesitési kdzpontjaiban lehetséges.

Kiszerelés
Raktarozas

Raktarozasi feltételek

8 kg (A komp. + B komp.) cikkszam 08043/003

Széaraz, fagymentes helyen kell tarolni, kerilni kell a kbzvetlen napsugarzast.

Raktarozasi id 6

Min6éségét eredeti csomagolasban megérzi ... (lasd a csomagolason)

Kulonleges tudnivalék

Biztonsag Ez a termék az érvényes EU iranyelvek szerint megjeloléskoteles. Az elsé beszerzésnél EG
biztonsagi adatlapot adunk. Kérjuk, vegyék figyelembe a termék kezelésével, raktarozasaval és
artalmatlanitasaval kapcsolatos tajékoztatasokat.

GIS kéd

REO1

CE-megijelolés

Feldolgozasi tudnivalok

Altalanos feldolgozasi tudnivalok

Fellilvizsgalat szama

StoPox WL 150 transparent /DE/DE/002

Ervényesség

2009. 12. 18-t6l

A termék olyan célokra, melyek ezen miiszaki adatlapban nem keriilnek egyértelmiien
megemlitésre, kizardlag a Sto-val el6zetesen egyeztetettek alapjan alkalmazhat6.

A kozolt informaciok és adatok a szokasos alkalmaz  asi célokra, ill. a szokasos
felhasznalasi médra val6 alkalmassag biztositasara szolgéalnak.



