Mszaki ismertetb

StoPur WV 200

PUR fed6bevonat, vizes, matt

Jellemzés
Alkalmazasi terilet
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Sabur wy 200

e bel- és kiltérben
e alacsony terhelési padléfeliiletek szines zarébevonata

Tulajdonségok

e |0 szinstabilitas
e gyors kotés szobahémérsékleten

Kiils6 megjelenés

o matt

Sajatossagok/megjegyzések

o falfelliletekre is alkalmazhat6

Miiszaki adatok

Szabvanyl/vizsgalati

Jellemzé clBiras Erték/egység Megjegyzés
Viszkozitas (23°C-on) EN ISO 3219 770-1.170 mPa.s Keverék
Siriliség (23°C-os keverék) EN ISO 2811 1,21 - 1,29 g/em® Keverék

A jellemz6k megadasanal atlagos értékekr6l van szé. Termékeinkben
természetes nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szallitmanyok valodi
értéke csekély mértékben eltérhet, anélkil, hogy ezzel a termék alkalmassagat
befolyasolna.

Aljzat
Kovetelmények

Megkotott, szaraz és tiszta StoPur bevonatok vagy rétegek

Poliuretan alapu, Uj bevonatokra 72 éra idétartamon belll kdzvetlenl
felhordhaté a StoPur WV 200 farbig fedébevonat .

Hosszabb varakozasi id6 esetén a régi bevonatot a fedébevonat felhordasa el6tt
z6ld vagy barna dérzsparnaval (dérzspad) mattra kell csiszolni.

Az aljzat hémérséklete 12 °C-nal nagyobb és 3 °C —al a harmatpont f6l6tt
legyen.

Atlagos tapadéhizoszilardsag 1,5 N/mm2
Legkisebb egyedi tapaddhlzoszilardsagi érték 1,0 N/mm2

Kivitelezés

Feldolgozasi hémérséklet

Feldolgozasi hémérséklet alsé hatara: +10 °C
Feldolgozasi hémérséklet fels6 hatara: +25 °C
Levegd max. megengedett relativ paratartalma: 80 % (legalabb 30%)

Feldolgozhatésagi id6

+10 °C esetén kb. 70 perc
+23 °C esetén kb. 60 perc
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Keverési arany A komponens: B komponens = 100,0 : 8,0 tdmegrész

Keverési eljaras Az el6irt keverési aranyoknak megfeleléen szallitott A és B komponenst az
alabbiak szerint kell 6sszekeverni: az A komponenst felverni, majd
maradéktalanul hozza kell adni a B komponenst.

Lassu fordulatu kever&szarral (max. 300 ford./perc) alaposan 6sszekeverni, mig
homogén, csomémentes massza keletkezik. Az anyagot az edény oldalarél és
aljardl is alaposan fel kell keverni, hogy a térhaldsité egyenletesen oszoljon el.

Keverje legalabb 3 percig.
A keverés utan at kell télteni egy tiszta edénybe, és ismét at kell keverni.
Nem szabad a szallité edénybdl dolgozni!

Az egyes komponensek hémérséklete keveréskor legalabb +15 °C legyen.

A bekevert anyagot felhordas el6tt ajanlatos lakksziron atszimni egy tiszta
edénybe. Igy eltavolithatjuk a keverés kdzben esetleg keletkezett csomodkat!

Anyagszukséglet Felhasznalas médja kb. anyagszukséglet

Fed8bevonat, rétegenként 0,1-0,15 kg/m2

Az anyagsziikséglet figg tobbek kozott a felhordads madjatdl, az aljzat allapotatol
és a konzisztenciatdl. A megadott felhasznalasi értékek csak tajékoztatd
jellegliek. Az anyagszukséglet pontos értékét épitményenként egyedileg kell,
illetve lehet meghatarozni.

Rétegfelépités Feddbevonat sima bevonatokon, szines, matt
1. Aljzat el6készitése
2. Fed6bevonat StoPur WV 200-al
3. Apoléas StoDivers P 120-al

Kivitelezés Fed&bevonat sima bevonatokon, szines, matt
1. Sziikség esetén a régi bevonat mint aljzat elékészitése

2. Fed6bevonat készitése StoPur WV 200-al

A StoPur WV 200-at révid szalu hengerrel (Sto-Lazarhenger, Sto
szerszamkataldgus) keresztiranyl rétegekben kell felhordani.

A hengernyomok megjelenését azonban nem lehet teljes mértékben kizarni, de
a minimalizalasa érdekében keresztiranyl rétegekben kell felhordani az anyagot.

Az anyagfelhordast egyenletesen kell végezni. Ajanlatos lehlizéracsot
alkalmazni egy csepegtetéedényben.

Anyagsziikséglet StoPur WV 200: kb. 0,1-0,15 kg/m? rétegenként, az
alapfelllettdl fuggéen

3. Apolas StoDivers P 120-al

A StoDivers P 120-at elénedvesitett moppal, vékonyan kell felhordani a
megkotott és tiszta ipari padldra.
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Kb. 20-30 perc szaradas utan lehet Gjabb réteget felhordani.

A felhordasi nyomok elkeriuilése érdekében az egyes rétegeket keresztiranyban
kell felhordani.

Az atfedéseket kerllni kell. A vart terheléstdl fliggéen tdbb réteg is felhordhato.
Az ujabb rétegek felvitele elétt feltétlendl be kell tartani a varakozasi id6t.

Anyagsziikséglet: kb. 30-50 ml/m? rétegenként

Tovabbi tudnivalok:

A StoPur WV 200 farbig kiltéri alkalmazasa esetén az erre a célra pigmentalt
anyagmindséget kell hasznalni.

A StoPur WV 200 és a StoDivers P 120 nem lagyitészeralld!
A StoDivers P 120 néveli a StoPur WV 200 matt fedébevonat fényességi fokat.

A fed6bevonatok vastagsaga rendszerint kisebb 0,5 mm-nél, és a mechanikai
igénybevétel soran egyre vékonyodik. Ezt figyelembe kell venni a kivant
élettartam tekintetében.

A szirke tartomanyon kivil es6, er6sebben pigmentalt szinek esetén StoPur WV
200 transparent-et kell fedébevonat ként alkalmazni a szin tulzott kopasanak
elkerulése céljabal.

A karcolasok és csiszolasnyomok elleni kiegészité védelemhez a StoPur WV
200 transzparens valtozata hordhaté fel.

Vizes bevonatrendszerek felhasznalasakor kielégité l1égcserérdl kell
gondoskodni, de a huzatot kertlni kell.

A kildnb6z6 mértékl anyagfelhordas, a tul nagy légnedvesség és az

alacsonyabb hémérsékletek hatranyosan befolyasolhatjdk a bevonat
megjelenését (fényességbeli eltérések).

Szaradas, kotés, kovetkezo
réteg felhordésa

Porszaraz: 23 °C-on kb. 3 6ra mulva
Jarhaté: 23 °C-on kb. 12 6ra mulva
Vegyileg/mechanikailag terhelhetd: 23 °C-on 7 nap mulva

A munkaeszkdzok tisztitasa

Hasznélat utén vizzel azonnal meg kell tisztitani. A megkotott anyag csak
mechanikai eljarassal tavolithato el.

Megjegyzések, javaslatok,
specidlis tudnivaldk,
egyebek

Az altalanos felhasznalasi tudnivalok a www.sto.hu oldalon, valamint az aktudlis
.MUszaki adatlapok”-ban talalhatdak.

Szallitas

Szin

nagy szinvalaszték, RAL-szinskala, a StoColor System szerint korlatozottan
szinezhet6, PG 11/ PG 12 arcsoport

Csomagoléas

Cikkszam Megnevezés Kiszerelés
04447/001 StoPur WV 200 beltér 10,8 kg Set
04851/001 StoPur WV 200 kultér 10,8 kg Set
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Raktarozasi kdrilmények Széaraz és fagymentes, kdzvetlen napsugarzastol védett helyen.

Raktarozasi ido Eredeti csomagolasban ...- ig (lasd a csomagolason).

Termékcsoport Feddbevonat

GIS-KOD PU40

Biztonséag A hatalyos EK-rendelet értelmében a termék jeldléskoteles. Elsé vasarlaskor EK-

biztonséagi adatlapot adunk.

Kérjuk, tartsa be a termék kezelésével, trolasaval és artalmatlanitdsaval
kapcsolatos tajékoztatast.

Kilonleges tudnivalok

A jelen miszaki adatlapban szerepld informéciok, illetve adatok a szokasos
felhaszndlasi cél, illetve az arra valé alkalmassag biztositasat szolgaljak
meglévd tapasztalataink és ismereteink alapjan. Nem mentesitik azokban a
felhnasznalét az alkalmassag és a felhasznalas sajat felel6sségre torténd
vizsgélata aldl.

A jelen miszaki adatlapban nem megnevezett felhasznalas csak egyeztetés
alapjan megengedett. Jovahagyas hianyaban a felhasznalas sajat felelésségre
torténik. Ez a szabaly kiilénésen vonatkozik a mas termékekkel torténé egyiittes
alkalmazésra.

Uj miiszaki adatlap kiadasa esetén minden addigi miiszaki adatlap érvényét
veszti. A mindenkori aktualis dokumentum megtalalhat6 az interneten.

Sto Epitéanyag Kft.
H - 2330 Dunaharaszti
Jedlik Anyos u. 17.

Tel.: +36 24 510 210
Fax: +36 24 510 216
E-mail: info.hu@sto.com
Weblap: www.sto.hu
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